
Janeiro

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP IV 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

RI Blaine # 325

% % % % MPa MPa MPa % % min min %

1/1/2023

2/1/2023

3/1/2023 1,50 1,90 3,19 - 13,61 20,80 36,04 2,97 4.440 5,10 0,60 167 200 30,00

4/1/2023 2,30 0,50 2,98 - 12,69 20,70 36,64 2,97 4.182 4,40 0,49 172 212 30,20

5/1/2023 2,90 1,20 2,90 - 21,90 30,20 41,11 2,97 4.361 4,50 0,54 151 189 29,90

6/1/2023 1,70 2,10 3,05 - 14,10 20,82 37,46 2,97 4.288 5,20 0,60 167 209 30,10

7/1/2023 1,50 2,00 3,12 - 12,70 20,02 35,12 2,97 4.316 5,30 0,75 170 211 29,80

8/1/2023

9/1/2023

10/1/2023 0,90 1,70 3,05 - 14,10 20,87 35,85 2,97 4.291 4,90 0,67 183 231 29,80

11/1/2023 1,80 1,80 3,73 - 14,89 23,28 35,56 2,97 4.386 4,30 0,49 184 233 29,80

12/1/2023 -

13/1/2023 1,20 3,40 3,36 - 14,09 21,05 35,24 2,97 4.177 4,50 0,61 176 230 30,40

14/1/2023 -

15/1/2023 -

16/1/2023 1,10 2,30 3,33 15,42 22,35 37,29 2,97 4.275 4,20 0,59 177 242 30,70

17/1/2023 1,40 1,90 2,99 - 14,02 21,21 35,79 2,97 4.204 4,90 0,57 178 243 30,70

18/1/2023 2,20 1,70 3,02 - 13,96 20,77 37,00 2,97 4.115 4,70 0,60 174 234 30,40

19/1/2023 1,40 2,10 2,81 - 13,79 20,27 35,80 2,97 4.015 4,30 0,50 198 268 30,50

20/1/2023 2,00 1,50 3,19 - 14,43 21,03 36,20 2,97 4.089 4,70 0,59 204 264 30,30

21/1/2023 1,90 2,10 3,22 - 13,61 20,83 38,30 2,97 4.111 4,50 0,53 178 241 30,50

22/1/2023 1,90 2,10 3,22 - 13,61 20,83 38,30 2,97 4.111 4,50 0,53 178 241 30,50

23/1/2023 2,90 1,80 3,33 - 12,63 20,30 36,00 2,97 4.062 4,50 0,81 219 270 30,40

24/1/2023 1,60 1,40 3,09 - 15,34 21,33 36,60 2,97 4.120 4,40 0,57 190 250 30,50

25/1/2023 0,80 2,70 3,05 - 14,34 22,33 38,30 2,97 4.143 4,50 0,63 193 253 30,70

26/1/2023 1,20 1,90 3,33 - 14,27 22,39 37,30 2,97 4.243 5,30 0,66 189 249 30,80

27/1/2023 0,80 2,90 2,95 - 12,69 21,74 36,30 2,97 4.187 3,90 0,58 191 253 30,70

28/1/2023 -

29/1/2023 -

30/1/2023 1,20 2,50 3,67 - 14,68 22,19 35,78 2,97 4.155 4,00 0,59 189 247 30,80

31/1/2023 1,50 2,00 3,02 - 12,69 21,75 36,87 2,97 4.169 3,70 0,43 191 253 30,40

R3 R7 R28

MÉDIA 1,62 1,98 3,16 #DIV/0! 14,25 21,68 36,77 2,97 4.218 4,60 0,58 183,43 238,39 30,47

DESVIO 0,59 0,59 0,23 #DIV/0! 1,90 2,07 1,36 0,01 132 0,46 0,09 14,56 21,75 0,60

≤6,5 ≤4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 720

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 6,5
SO3

≤  4,5
CaO 
Livre

03 Dias 
≥ 10,0

07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 8,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 720

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Fevereiro

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP IV 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

RI CaO Livre Blaine # 325

% % % % MPa MPa MPa % % min min %

1/2/2023 1,80 1,90 3,05 - 14,02 22,13 39,02 2,97 4.182 4,10 0,63 193 233 30,30

2/2/2023 -

3/2/2023 2,50 2,30 2,82 - 14,37 21,23 38,93 2,97 4.112 4,72 0,69 191 251 30,80

4/2/2023 2,40 2,00 2,92 - 13,84 21,55 38,93 2,97 4.023 4,72 0,62 208 273 30,80

5/2/2023 -

6/2/2023 2,00 2,70 2,92 - 14,35 21,08 39,48 2,97 3.920 4,46 0,63 187 255 30,50

7/2/2023 2,00 2,10 2,88 - 13,84 21,73 34,20 2,97 4.181 4,50 0,56 183 243 29,90

8/2/2023 2,40 0,80 2,88 - 13,69 22,50 38,39 2,97 4.001 4,40 0,63 191 257 30,30

9/2/2023 1,70 1,90 2,95 - 14,25 21,70 37,74 2,97 3.947 5,90 0,77 188 240 29,30

10/2/2023 0,90 2,00 3,22 - 13,40 20,20 35,40 2,97 4.061 5,10 0,73 183 247 30,10

11/2/2023 1,30 2,30 3,29 - 14,40 20,90 36,80 2,97 4.127 4,50 0,69 188 251 30,20

12/2/2023 1,30 2,30 3,29 - 14,40 20,90 36,80 2,97 4.127 4,50 0,69 188 251 30,20

13/2/2023 0,80 2,40 3,09 - 14,70 22,10 38,73 2,97 4.014 4,50 0,72 181 247 30,00

14/2/2023 0,80 2,10 3,19 - 15,37 24,90 41,90 2,97 4.149 4,40 0,61 181 250 29,90

15/2/2023 1,20 2,10 3,29 - 16,23 23,80 39,90 2,97 4.113 3,90 0,56 185 253 30,20

16/2/2023 1,30 1,70 3,09 - 15,20 22,30 40,40 2,97 4.140 4,30 0,61 189 258 30,30

17/2/2023 0,80 2,50 3,46 - 14,50 23,00 41,61 2,97 4.135 4,20 0,56 190 260 30,40

18/2/2023 -

19/2/2023 -

20/2/2023 -

21/2/2023 -

22/2/2023 1,50 1,80 3,60 - 15,10 23,55 45,00 2,97 4.265 3,70 0,56 190 250 30,50

23/2/2023 1,50 2,10 3,22 - 16,30 24,35 38,00 2,97 4.172 4,20 0,74 193 253 30,70

24/2/2023 1,30 2,00 3,64 - 18,90 27,04 42,67 2,97 4.219 4,20 0,62 189 249 30,80

25/2/2023 -

26/2/2023 -

27/2/2023 1,60 3,00 3,05 - 15,62 21,32 37,13 2,97 4.076 4,10 0,61 183 243 29,90

28/2/2023 1,90 1,60 3,22 - 18,27 26,20 39,34 2,97 4.147 4,50 0,81 189 245 30,10

R3 R7 R28

MÉDIA 1,55 2,08 3,15 #DIV/0! 15,04 22,62 39,02 2,97 4.106 4,45 0,65 188,50 250,45 30,26

DESVIO 0,54 0,45 0,23 #DIV/0! 1,45 1,84 2,51 0,00 89 0,46 0,07 5,88 8,32 0,37

≤6,5 ≤4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 720

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 6,5
SO3

≤  4,5
03 Dias ≥ 

10,0
07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 8,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 720

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Março

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP IV 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

RI CaO Livre Blaine # 325

% % % % MPa MPa MPa % % min min %

1/3/2023 1,10 2,60 3,26 - 15,32 21,03 34,71 2,97 4.370 3,80 0,50 167 204 30,20

2/3/2023 1,10 2,50 3,09 - 14,12 20,18 35,06 2,97 4.013 4,00 0,63 162 205 30,30

3/3/2023 1,00 2,60 3,01 - 11,85 20,70 34,50 2,97 3.926 4,00 0,59 160 215 30,40

4/3/2023

5/3/2023

6/3/2023 1,60 1,40 2,57 - 11,01 20,75 33,40 2,97 3.789 4,80 0,87 157 212 30,30

7/3/2023 1,00 2,10 2,78 - 11,00 20,18 32,90 2,97 3.756 4,30 0,72 168 223 30,30

8/3/2023

9/3/2023 1,30 1,50 3,26 - 13,30 28,00 40,70 2,97 4.029 3,70 0,57 141 181 29,80

10/3/2023 1,00 1,80 2,98 - 13,40 20,33 36,20 2,97 3.782 4,30 0,70 184 254 29,80

11/3/2023 2,00 2,00 3,60 - 14,20 21,23 37,95 2,97 3.991 4,30 0,61 178 233 29,90

12/3/2023

13/3/2023 1,20 1,90 3,19 - 13,60 20,83 36,69 2,97 3.981 3,90 0,57 169 231 29,90

14/3/2023 1,10 1,30 3,40 - 14,09 21,68 37,80 2,97 3.913 3,90 0,56 179 238 30,00

15/3/2023 2,20 1,20 3,57 - 13,20 20,70 32,24 2,97 3.915 4,00 0,59 177 219 30,10

16/3/2023 1,40 2,50 3,16 - 12,31 20,05 32,60 2,97 3.891 4,10 0,64 190 247 30,40

17/3/2023 0,60 1,50 3,26 - 12,80 20,68 35,42 2,97 3.718 4,30 0,64 210 270 29,90

18/3/2023 0,60 2,60 2,87 - 12,26 20,43 32,23 2,97 3.845 3,90 0,59 207 245 30,30

19/3/2023

20/3/2023 0,00 1,60 3,09 - 11,85 20,89 34,37 2,97 3.811 3,90 0,55 185 220 30,00

21/3/2023 1,60 2,10 3,43 - 15,50 21,50 42,37 2,97 4.147 3,50 0,43 166 205 29,60

22/3/2023 0,70 2,60 3,16 - 15,60 21,20 36,60 2,97 3.970 3,40 0,46 190 230 30,00

23/3/2023 0,70 1,80 2,95 - 13,56 20,10 35,30 2,97 3.751 3,70 0,49 194 225 30,10

24/3/2023 2,10 2,20 3,12 - 11,85 20,35 34,80 2,97 3.801 3,90 0,51 197 247 30,10

25/3/2023 2,30 2,70 2,74 - 15,80 21,65 35,00 2,97 3.804 3,70 0,48 200 245 30,30

26/3/2023

27/3/2023 1,20 0,80 2,98 - 12,71 20,80 40,20

28/3/2023 2,30 1,50 3,43 - 15,48 22,00 46,50 2,97 4.313 3,20 0,45 143 188 29,40

29/3/2023 0,70 2,50 3,43 - 12,50 20,00 35,18 2,97 3.849 3,60 0,45 210 257 30,40

30/3/2023 0,30 2,10 2,92 - 12,24 20,55 33,25 2,97 3.937 3,40 0,50 165 205 30,60

31/3/2023 1,30 2,30 2,98 - 12,65 20,85 37,05 2,97 4.090 3,60 0,41 210 257 30,40

R3 R7 R28

MÉDIA 1,22 1,99 3,13 #DIV/0! 13,29 21,07 36,12 2,97 3.958 3,95 0,56 180,36 228,64 30,21

DESVIO 0,62 0,53 0,26 #DIV/0! 1,43 1,54 3,38 0,01 207 0,48 0,11 20,38 23,41 0,61

≤6,5 ≤4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 720

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 6,5
SO3

≤  4,5
03 Dias ≥ 

10,0
07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 8,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 720

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Abril

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP IV 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

RI CaO Livre Blaine # 325

% % % % MPa MPa MPa % % min min %

1/4/2023 1,00 1,50 2,95 - 14,40 21,20 35,36 2,97 4.007 3,80 0,45 205 240 30,20

2/4/2023 -

3/4/2023 1,60 2,30 3,22 - 13,50 20,55 35,46 2,97 3.982 3,60 0,44 158 225 30,20

4/4/2023 1,50 2,00 3,19 - 13,79 20,70 35,93 2,97 3.960 3,40 0,40 185 243 30,30

5/4/2023 1,00 2,70 3,02 - 12,59 20,15 35,62 2,97 4.081 4,50 0,50 166 240 29,60

6/4/2023 0,80 1,60 3,09 - 12,13 20,10 36,42 2,97 4.139 4,60 0,59 173 240 29,60

7/4/2023

8/4/2023

9/4/2023

10/4/2023

11/4/2023

12/4/2023 1,30 1,80 3,09 - 12,50 20,30 36,00 2,97 4.101 4,20 0,63 185 230 29,60

13/4/2023 0,80 3,30 2,77 - 12,41 20,17 34,40 2,97 4.125 4,00 0,57 189 252 29,90

14/4/2023

15/4/2023

16/4/2023

17/4/2023

18/4/2023

19/4/2023

20/4/2023

21/4/2023

22/4/2023

23/4/2023

24/4/2023

25/4/2023

26/4/2023

27/4/2023

28/4/2023

29/4/2023

30/4/2023

R3 R7 R28

MÉDIA 1,14 2,17 3,05 #DIV/0! 13,05 20,45 35,60 2,96 4.120 4,20 0,51 182,63 241,25 30,28

DESVIO 0,33 0,65 0,15 #DIV/0! 0,85 0,40 1,06 0,02 191 0,67 0,09 16,17 11,12 1,06

≤6,5 ≤4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 720

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 6,5
SO3

≤  4,5
03 Dias ≥ 

10,0
07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 8,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 720

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU


	Abril

