
Novembro

Página 1

CERTIFICADO DE QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPII E 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

Blaine # 325

% % % MPa MPa MPa % % min min %

1/11/2023 6,95 1,59 2,67 17,76 23,60 37,22 3,02 4.296 6,50 1,47 170 215 27,60

2/11/2023

3/11/2023 7,11 1,52 2,16 15,44 21,75 33,96 3,02 4.304 5,80 1,19 180 220 27,70

4/11/2023 6,95 1,66 2,56 17,30 22,65 36,34 3,02 4.235 5,80 1,22 185 230 27,80

5/11/2023

6/11/2023

7/11/2023 7,20 1,28 2,27 17,00 25,12 38,68 3,02 4.770 5,60 1,73 175 225 27,60

8/11/2023

9/11/2023

10/11/2023 7,10 1,37 2,17 15,42 22,00 33,54 3,02 4.114 7,33 2,78 180 225 27,70

11/11/2023 7,15 1,36 2,05 13,79 21,00 33,54 3,02 4.094 7,03 2,60 170 230 27,80

12/11/2023

13/11/2023

14/11/2023 7,01 1,55 2,16 15,16 21,32 34,03 3,02 4.193 5,92 1,80 177 220 27,60

15/11/2023

16/11/2023

17/11/2023

18/11/2023

19/11/2023 7,04 1,35 1,99 17,02 23,16 36,03 3,02 4.209 6,80 2,58 185 225 27,50

20/11/2023

21/11/2023

22/11/2023 7,11 1,39 2,16 16,94 21,72 36,48 3,02 4.359 10,10 3,15 180 230 27,80

23/11/2023

24/11/2023

25/11/2023 6,97 1,34 2,49 15,60 23,50 36,83 3,02 4.365 9,84 2,86 185 240 27,40

26/11/2023

27/11/2023

28/11/2023

29/11/2023

30/11/2023

R3 R7 R28

MÉDIA 7,06 1,44 2,27 16,14 22,58 35,67 3,02 4.294 7,07 2,14 179 226 27,7

DESVIO 0,09 0,13 0,23 1,24 1,27 1,79 0,00 191 1,63 0,73 6 7 0,1

≤ 8,5 ≤ 5,0 ≤ 4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 12,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 8,5
RI

≤ 5,0 
SO3
≤ 4,5

03 Dias ≥ 
10,0

07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 12,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 600

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Dezembro

Página 1

CERTIFICADO DE QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPII E 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

Blaine # 325

% % % MPa MPa MPa % % min min %

1/12/2023 7,15 1,46 2,38 18,27 23,35 39,60 3,02 4.306 6,90 2,56 175 245 27,50

2/12/2023

3/12/2023

4/12/2023

5/12/2023

6/12/2023 7,58 1,36 2,34 16,16 22,24 35,57 3,02 4.562 8,20 2,54 185 225 27,80

7/12/2023

8/12/2023

9/12/2023 7,59 1,04 2,29 19,57 27,89 39,54 3,02 5.052 7,70 2,26 180 235 27,70

10/12/2023

11/12/2023

12/12/2023

13/12/2023

14/12/2023

15/12/2023 7,73 1,15 2,34 18,21 23,78 34,39 3,02 5.011 8,40 2,29 185 240 27,40

16/12/2023 7,85 1,34 2,32 18,83 25,72 36,92 3,02 4.952 7,20 2,67 175 230 27,20

17/12/2023

18/12/2023

19/12/2023

20/12/2023

21/12/2023

22/12/2023

23/12/2023

24/12/2023

25/12/2023

26/12/2023

27/12/2023

28/12/2023

29/12/2023

30/12/2023

31/12/2023

R3 R7 R28

MÉDIA 7,58 1,27 2,33 18,21 24,60 37,20 3,02 4.777 7,68 2,46 180 235 27,5

DESVIO 0,26 0,17 0,03 1,27 2,23 2,34 0,00 328 0,64 0,18 5 8 0,2

≤ 8,5 ≤ 5,0 ≤ 4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 12,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 8,5
RI

≤ 5,0 
SO3
≤ 4,5

03 Dias ≥ 
10,0

07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 12,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 600

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Janeiro

Página 1

CERTIFICADO DE QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPII E 32 RS

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

CaO Livre Blaine # 325

% % % % MPa MPa MPa % % min min %

1/1/2024

2/1/2024

3/1/2024

4/1/2024

5/1/2024 7,70 1,15 2,18 17,71 24,87 3,02 4.896 8,17 1,89 224 264 28,60

6/1/2024 7,86 1,25 2,21 17,28 22,62 3,02 4.824 9,30 2,41 221 284 28,20

7/1/2024

8/1/2024

9/1/2024 2,20 1,23 2,25 17,45 23,14 3,02 4.602 9,80 2,20 187 249 28,00

10/1/2024 7,33 1,08 2,24 16,87 24,73 3,02 4.583 9,90 2,30 204 262 27,70

11/1/2024

12/1/2024 7,12 1,22 2,23 17,15 24,45 3,02 4.591 8,30 2,00 213 263 27,70

13/1/2024 7,12 1,20 2,08 16,51 25,15 3,02 4.653 8,60 2,00 184 249 27,70

14/1/2024

15/1/2024

16/1/2024 7,08 1,18 2,08 17,38 21,67 3,02 4.471 11,20 3,30 203 250 27,80

17/1/2024

18/1/2024 7,12 1,24 1,85 18,06 25,80 3,02 4.504 8,70 2,60 197 245 27,70

19/1/2024

20/1/2024 6,97 1,18 1,86 3,02 4.301 9,30 2,90 173 236 28,00

21/1/2024

22/1/2024

23/1/2024 6,78 1,11 2,42 3,02 4.352 10,79 2,95 169 217 27,50

24/1/2024 6,55 0,98 2,46 3,02 4.259 10,94 3,08 166 221 27,70

25/1/2024 6,60 1,04 2,56 3,02 4.528 9,00 2,21 171 218 27,70

26/1/2024 7,25 1,09 2,19 3,02 4.404 9,10 2,73 176 212 28,60

27/1/2024

28/1/2024

29/1/2024

30/1/2024

31/1/2024

R3 R7 R28

MÉDIA 6,74 1,15 2,20 #DIV/0! 17,30 24,05 #DIV/0! 3,02 4.536 9,47 2,51 191 244 27,9

DESVIO 1,42 0,08 0,21 #DIV/0! 0,48 1,42 #DIV/0! 0,00 188 1,00 0,46 20 22 0,4

≤ 8,5 ≤ 5,0 ≤ 4,5 ≥ 10,0 ≥ 20,0 ≥ 32,0 ≤ 12,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalP. Fogo

≤ 8,5
RI

≤ 5,0 
SO3
≤ 4,5

03 Dias ≥ 
10,0

07 Dias
≥ 20,0

28 Dias
≥ 32,0

Massa 
Espec.

# 200
≤ 12,0

Inicio
≥ 60

Fim
≤ 600

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R3 R7 R28
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU


