
Novembro

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPV ARI

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

P. Fogo RI SO3 01 Dia 03 Dias 07 Dias 28 Dias Blaine # 325 # 200 Início Fim

% % % MPa MPa MPa MPa % % min min %

1/11/2023 3,95 1,58 4,27 23,37 33,59 35,96 42,35 3,14 5.084 3,80 0,60 120 160 28,60

2/11/2023

3/11/2023 4,00 1,62 4,49 23,65 31,37 37,62 45,04 3,14 4.645 3,30 0,41 110 150 28,50

4/11/2023 3,90 1,67 4,34 23,64 31,07 36,11 43,74 3,14 4.662 3,80 0,45 115 155 28,50

5/11/2023

6/11/2023 4,19 1,62 4,01 23,88 27,43 34,69 37,86 3,14 4.735 3,20 0,43 135 160 28,40

7/11/2023 4,08 1,51 4,21 24,15 32,75 38,33 42,29 3,14 4.601 3,10 0,42 140 160 28,50

8/11/2023 3,50 1,46 4,59 26,02 32,50 35,12 40,51 3,14 4.638 3,10 0,45 145 170 28,80

9/11/2023 4,05 1,58 3,95 24,68 30,97 39,22 39,37 3,14 4.836 3,30 0,44 125 155 28,50

10/11/2023 4,38 1,45 3,80 23,24 29,93 37,73 40,15 3,14 5.142 3,32 0,55 155 180 28,60

11/11/2023 3,89 1,52 3,84 24,22 32,60 38,92 41,86 3,14 5.239 3,03 0,50 140 175 28,70

12/11/2023

13/11/2023 4,22 1,51 4,16 25,06 34,00 38,83 46,62 3,14 5.037 3,05 0,59 120 155 28,50

14/11/2023 3,62 1,43 3,79 25,87 38,23 39,47 45,93 3,14 5.028 4,32 0,79 130 165 28,40

15/11/2023

16/11/2023 3,66 1,58 3,76 24,75 38,68 38,68 46,16 3,14 4.928 4,48 0,81 135 160 28,60

17/11/2023 4,06 1,70 4,07 23,38 30,61 37,79 41,02 3,14 4.789 4,90 0,88 130 165 28,40

18/11/2023

19/11/2023

20/11/2023 3,87 1,54 4,00 23,40 32,29 36,04 43,51 3,14 4.632 5,70 1,10 125 160 28,50

21/11/2023 3,93 1,14 3,21 23,00 31,91 36,32 43,31 3,14 4.772 5,20 0,70 135 170 28,60

22/11/2023 4,18 1,28 3,97 23,91 31,13 34,28 41,22 3,14 4.809 5,10 0,67 130 165 28,50

23/11/2023 5,90 1,33 4,17 20,58 28,68 34,25 37,33 3,14 5.189 5,70 0,85 125 165 28,50

24/11/2023 3,91 1,64 4,32 23,42 36,57 37,08 42,15 3,14 5.004 6,10 1,01 125 160 28,80

25/11/2023 3,60 1,66 4,33 23,97 35,17 38,07 43,37 3,14 4.895 6,40 0,90 130 170 28,70

26/11/2023

27/11/2023 3,55 1,67 3,99 23,58 34,10 41,58 46,17 3,14 4.581 6,20 0,95 140 185 28,50

28/11/2023 3,61 1,60 4,26 26,65 36,90 42,82 47,31 3,14 4.737 4,50 0,75 135 170 28,60

29/11/2023 3,66 1,65 3,94 26,60 37,10 39,11 46,11 3,14 4.813 3,50 0,31 131 180 28,40

30/11/2023 3,49 1,65 4,07 27,09 33,11 37,69 46,73 3,14 4.836 3,67 0,50 140 175 28,60

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 3,99 1,53 4,07 24,14 33,07 37,64 42,88 3,14 4.854,36 4,32 0,66 130,73 165,23 28,55

DESVIO 0,49 0,14 0,30 1,35 3,03 2,21 2,85 0,00 200,90 1,16 0,23 10,15 9,06 0,12

≤ 6,5 ≤ 3,5 ≤ 4,5 ≥ 14,0 ≥ 24,0 ≥ 34,0 ≤ 6,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalMassa 

Espec.

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R1 R3 R7
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Dezembro

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPV ARI

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

P. Fogo RI SO3 01 Dia 03 Dias 07 Dias 28 Dias Blaine # 325 # 200 Início Fim

% % % MPa MPa MPa MPa % % min min %

1/12/2023 3,47 1,69 4,11 25,11 34,86 36,87 45,63 3,14 4.563 3,30 0,44 140 170 28,60

2/12/2023 3,36 1,61 4,03 26,74 35,24 38,27 47,84 3,14 4.725 3,10 0,42 135 175 28,40

3/12/2023

4/12/2023 3,55 1,55 4,07 24,91 32,67 36,80 44,00 3,14 4.518 2,94 0,38 130 180 28,50

5/12/2023 3,89 1,65 4,14 25,26 34,48 38,22 44,18 3,14 4.520 3,20 0,44 145 175 28,30

6/12/2023 3,53 1,54 4,28 25,14 34,86 35,98 44,13 3,14 4.349 4,00 0,49 140 170 28,60

7/12/2023 3,49 1,68 4,25 25,65 31,58 38,76 45,30 3,14 4.870 4,00 0,51 135 185 28,50

8/12/2023 3,87 1,66 4,23 25,83 33,08 37,25 44,99 3,14 4.616 2,90 0,59 150 180 28,80

9/12/2023 4,63 1,66 4,12 25,83 33,08 37,25 46,03 3,14 4.806 3,20 0,67 145 190 28,70

10/12/2023

11/12/2023 4,26 1,54 3,94 25,74 32,88 38,37 46,03 3,14 4.893 3,30 0,56 125 160 28,60

12/12/2023 4,38 1,59 4,10 23,88 33,24 34,35 40,36 3,14 5.157 5,30 0,69 130 165 28,70

13/12/2023 4,23 1,47 3,86 23,41 33,11 34,51 42,95 3,14 4.975 5,30 0,72 120 155 28,50

14/12/2023 3,53 1,38 4,11 26,29 34,07 38,83 40,00 3,14 4.993 4,80 0,66 135 170 28,80

15/12/2023 3,24 1,46 4,34 24,81 34,48 41,00 45,27 3,14 4.703 5,10 0,67 130 160 28,70

16/12/2023 3,35 1,49 4,01 25,53 33,61 36,01 42,95 3,14 4.856 2,30 0,42 135 165 28,70

17/12/2023

18/12/2023 3,68 1,52 3,91 23,46 31,43 34,41 38,78 3,14 4.943 4,00 0,57 125 160 28,80

19/12/2023 4,12 1,47 3,89 23,74 31,60 34,51 41,41 3,14 4.653 2,80 0,50 130 155 28,80

20/12/2023 3,82 1,47 4,03 22,78 31,80 34,87 35,22 3,14 5.021 3,40 0,39 143 183 28,50

21/12/2023 3,36 1,40 3,99 23,75 31,50 34,54 40,51 3,14 4.820 3,90 0,60 134 175 28,40

22/12/2023 3,32 1,49 4,19 24,14 33,29 38,12 43,11 3,14 5.008 3,98 0,53 134 179 28,70

23/12/2023

24/12/2023

25/12/2023

26/12/2023 3,94 1,39 4,05 25,37 32,20 37,62 45,42 3,14 4.814 3,83 0,40 131 170 28,70

27/12/2023 3,85 1,44 3,99 22,65 31,65 34,15 43,69 3,14 5.056 3,94 0,42 128 173 28,70

28/12/2023 4,00 1,50 4,03 21,47 32,01 34,79 36,57 3,14 4.986 4,32 0,41 125 167 28,70

29/12/2023 3,76 1,46 4,01 22,91 32,65 36,72 42,11 3,14 4.812 4,00 0,42 127 170 28,60

30/12/2023

31/12/2023

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 3,77 1,53 4,07 24,54 33,02 36,62 42,89 3,14 4.811,17 3,78 0,52 133,57 170,96 28,62

DESVIO 0,38 0,09 0,13 1,35 1,20 1,88 3,15 0,00 203,45 0,81 0,11 7,53 9,41 0,14

≤ 6,5 ≤ 3,5 ≤ 4,5 ≥ 14,0 ≥ 24,0 ≥ 34,0 ≤ 6,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalMassa 

Espec.

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R1 R3 R7
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU



Janeiro

Página 1

CERTIFICADO DA QUALIDADE

ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CPV ARI

Dia

Composição Química Resistência à Compressão Finura Pega

P. Fogo RI SO3 01 Dia 03 Dias 07 Dias 28 Dias Blaine # 325 # 200 Início Fim

% % % MPa MPa MPa MPa % % min min %

1/1/2024

2/1/2024 3,79 1,47 4,03 23,78 33,35 35,29 3,14 5.000 3,70 0,38 135 170 28,20

3/1/2024

4/1/2024

5/1/2024 3,77 1,45 3,99 25,72 33,55 38,46 3,14 4.962 3,80 0,43 143 175 29,40

6/1/2024

7/1/2024

8/1/2024 3,65 1,56 4,41 23,75 31,91 36,66 3,14 4.952 3,90 0,42 139 178 30,20

9/1/2024 3,74 1,49 4,14 24,15 31,41 34,19 3,14 5.040 4,10 0,55 140 176 29,50

10/1/2024 3,65 1,52 3,98 24,53 30,27 34,00 3,14 4.971 4,30 0,61 141 182 29,30

11/1/2024 3,76 1,55 4,08 23,91 29,85 36,25 3,14 4.922 4,30 0,52 131 169 28,70

12/1/2024 5,48 1,01 3,76 20,22 29,95 34,00 3,14 5.167 4,50 0,77 136 176 28,60

13/1/2024

14/1/2024

15/1/2024 5,19 0,91 4,06 22,52 32,55 35,55 3,14 4.972 4,30 0,55 131 169 28,70

16/1/2024 4,23 1,00 3,86 23,24 33,40 36,01 3,14 4.995 4,90 0,57 126 169 28,50

17/1/2024 3,34 0,93 3,61 25,07 37,86 41,06 3,14 5.208 5,06 0,49 124 166 28,30

18/1/2024 2,81 1,03 3,49 25,22 34,89 38,02 3,14 4.984 4,60 0,53 143 183 28,50

19/1/2024 2,90 0,89 3,48 24,84 36,20 40,29 3,14 4.759 6,10 0,92 134 175 28,40

20/1/2024 2,75 0,98 3,83 24,84 36,20 40,29 3,14 4.864 5,70 0,81 128 173 28,70

21/1/2024

22/1/2024

23/1/2024 2,57 0,87 4,16 3,14 5.019 4,60 0,75 134 179 28,70

24/1/2024 2,70 0,95 3,85 3,14 4.714 5,00 0,82 120 170 28,70

25/1/2024 3,01 1,06 4,21 3,14 4.970 5,00 0,54 131 170 28,70

26/1/2024 3,21 1,12 4,12 3,14 4.985 4,90 0,54 127 170 28,60

27/1/2024 2,88 1,01 4,07 3,14 4.711 4,40 0,53 118 161 28,60

28/1/2024

29/1/2024 3,14 5.075 4,40 0,43 125 167 28,70

30/1/2024

31/1/2024

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 3,52 1,16 3,95 23,98 33,18 36,93 #DIV/0! 3,14 4.961,58 4,61 0,59 131,89 172,53 28,79

DESVIO 0,81 0,26 0,25 1,43 2,56 2,48 #DIV/0! 0,00 130,27 0,61 0,15 7,46 5,66 0,48

≤ 6,5 ≤ 3,5 ≤ 4,5 ≥ 14,0 ≥ 24,0 ≥ 34,0 ≤ 6,0 ≥ 60 ≤ 600

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Responsável técnico

Cristian Machado

CRQ 2ª Região: 02412925

Consist. 
NormalMassa 

Espec.

g/cm3 cm2/g

 NBR 
16697:2018

R1 R3 R7
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

COMPARATIVO ABNT X MIZU

ABNT MIZU


