Feversiro 2024

POLIMIX

FPA - Fabrica Pacatuba

CERTIFICADO DE QUALIDADE:

CP 1l F 32 - USO GERAL

2

AGLOMERANTE M I ZU
Fevereiro 2024 CIMENTOS
Ensaios Quimicos e Fisico-M 5
Ensaios Quimicos Resisténcia 8 Compressao Ensaios Fisicos Expansib. Tempo de Pega Consisténcia
Normal
Residuo Perda Oxido de | Triéxido de Cal 03 Dias 07 Dias 28 Dias Massa Blaine #200 #325 Quente Inicio Fim
Data: Insolivel | ao Fogo | Magnésio Enxofre Livre Especifica
RI. 7,5 |PF.£125 *Mgo S03<4,5 210,0 220,0 232,0 <120 <5 260 <600
% % % % % MPa MPa MPa glem® cm?/g % % mm min min %
01/02/24
02/02/24 7,50 8,40 2,64 3,07 1,21 19,36 28,47 35,50 3,01 4.090 0,36 6,90 0,70 210 290 30,00
03/02/24
04/02/24
05/02/24 6,22 7,81 3,06 341 1,94 20,34 27,82 34,51 3,01 3.960 0,47 6,90 0,70 210 290 30,00
06/02/24
07/02/24 6,22 7,81 3,06 341 1,94 20,34 27,82 34,51 3,01 3.960 0,47 6,90 0,70 210 290 30,00
08/02/24
09/02/24
10/02/24
11/02/24
12/02/24
13/02/24
14/02/24
15/02/24
16/02/24 7,50 9,58 2,89 341 1,60 18,19 24,09 3,01 4.190 0,29 517 0,70 210 290 30,00
17/02/24 7,50 9,58 2,89 341 1,60 18,19 24,09 3,01 4.190 0,29 517 0,70 210 290 30,00
18/02/24
19/02/24 7,50 9,06 2,62 3,46 1,29 16,47 23,79 3,01 4.430 0,34 472 0,70 210 290 30,00
20/02/24
21/02/24 7,50 9,06 2,62 3,46 1,29 16,47 23,79 3,01 4.430 0,34 472 0,70 210 290 30,00
22/02/24
23/02/24
24/02/24 7,00 739 2,86 3,26 1,42 18,82 26,32 3,01 4.000 0,34 541 0,70 210 290 30,00
25/02/24 7,00 7,39 2,86 3,26 1,42 18,82 26,32 3,01 4.000 0,34 541 0,70 210 290 30,00
26/02/24 3,01
27/02/24 7,00 8,40 3,01 3,27 1,11 20,26 27,00 3,01 3.940 0,34 6,70 0,70 210 290 30,00
28/02/24 7,00 8,40 3,01 327 11 20,26 27,00 3,01 3.940 0,34 6,70 0,70 210 290 30,00
29/02/24 7,00 8,77 2,97 3,12 1,43 20,99 2581 3,01 4.140 0,30 4,20 0,70 210 290 30,00
CONTROLE ESTATISTICO
Ensaios Quimicos Resisténcia 8 Compressao Ensaios Fisicos Expansib. Tempo de Pega Consisténcia
Normal
Residuo Perda Oxido de | Triéxido de Cal 03 Dias 07 Dias 28 Dias Massa Blaine #200 #325 Quente Inicio Fim
Data: Insolivel | ao Fogo | Magnésio Enxofre Livre Especifica
Rl =75 |P.F.<125| *Mgo S03<4,5 210,0 220,0 232,0 12,0 s5 260 <600
% % % % % MPa MPa MPa glem® cm?lg % % mm min min %
MEDIA 7,08 8,47 2,87 3,32 1,45 19,0 26,0 348 3,01 4.105,83 0,35 574 0,70 210,00 290,00 30,00
DESVIO PADRAO 0,47 0,77 0,17 0,13 0,28 15 1,7 06 0,00 177,28 0,06 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
MINIMO 6,22 7,39 2,62 3,07 1,11 16,5 238 345 3,01 3.940,00 0,29 4,20 0,70 210,00 290,00 30,00
MAXIMO 7,50 9,58 3,06 3,46 1,94 21,0 285 355 3,01 4.430,00 0,47 6,90 0,70 210,00 290,00 30,00
NBR 16697:2018 7,5 $125 - 45 - 210,0 220,0 2320 - - $120 - 50 260 <600 -
* Para o Cimento CP Il F, néo hé limitagéo para MgO.
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Margo 2024

FPA - Fabrica Pacatuba

POLI Mlx CERTIFICADO DE QUALIDADE: ,

CPIIF 32 - USO GERAL

AGLOMERANTE M IZU

Margo 2024 CIMENTOS

Qi e Fisi

Ensaios Quimicos Resisténcia 8 Compressao Ensaios Fisicos Expansib. Tempo de Pega Consisténcia
Normal

Residuo Perda Oxido de | Triéxido de Cal 03 Dias 07 Dias 28 Dias Massa Blaine #200 #325 Quente Inicio Fim
Data: Insoltvel | ao Fogo | Magnésio Enxofre Livre Especifica

RL<75|PF.5125| *MgO | SO03<45 210,0 220,0 232,0 £12,0 <5 260 <600

% % % % % MPa MPa MPa glem?® cm?lg % % mm min min %

01/03/24
02/03/24
03/03/24 7.50 9,06 3,08 3,30 1,00 20,04 3,01 4.220 0,30 5,10 0,70 210 290 30,00
04/03/24
05/03/24
06/03/24
07/03/24
08/03/24
09/03/24
10/03/24
11/03/24
12/03/24
13/03/24
14/03/24
15/03/24
16/03/24
17/03/24
18/03/24
19/03/24
20/03/24
21/03/24
22/03/24
23/03/24
24/03/24
25/03/24
26/03/24
27/03/24
28/03/24
29/03/24
30/03/24
31/03/24

CONTROLE ESTATISTICO

Ensaios Quimicos Resisténcia a Compressao Ensaios Fisicos Expansib. Tempo de Pega Consisténcia
Normal

Residuo Perda Oxido de | Triéxido de Cal 03 Dias 07 Dias 28 Dias Massa Blaine #200 #325 Quente Inicio Fim
Data: Insolivel | ao Fogo | Magnésio Enxofre Livre Especifica

RI1.£7,5 |P.F.£125 *Mgo S03<4,5 210,0 220,0 2320 £12,0 <5 260 <600

% % % % % MPa MPa MPa glem® cm?lg % % mm min min %

MEDIA 7,50 9,06 3,08 3,30 1,00 20,0 #DIV/O! | #DIV/O! 3,01 4.220,00 0,30 5,10 0,70 210,00 290,00 30,00

DESVIO PADRAO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0!

MINIMO 7,50 9,06 3,08 3,30 1,00 20,0 0,0 0,0 3,01 4.220,00 0,30 5,10 0,70 210,00 290,00 30,00

MAXIMO 7,50 9,06 3,08 3,30 1,00 20,0 0,0 0,0 3,01 4.220,00 0,30 5,10 0,70 210,00 290,00 30,00

NBR 16697:2018 <75 125 - <45 - 210,0 220,0 2320 - - =120 - <50 260 <600 -

* Para o Cimento CP Il F, no hé limitagéo para MgO.
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Responsavel Técnico / El heiro Quimico:
Francisco Edvar Linhares Junior
CRQ - VIl Regido: 10.300.272
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