
Expansibilidade Consist.

P. Fogo RI  SO3
CaO 

Livre
03 Dias 07 Dias 28 Dias

Massa 

Espec.
Blaine # 325 # 200 Quente Inicio Fim Normal

(%) (%) (%) (%) MPa MPa Mpa (g/cm
3
) (m

2
/Kg) (%) (%) (mm) (min) (min) (%)

1 1,95 0,55 1,70 0,77 23,1 34,8 3,00 5182 0,8 0,2 0,0 168 225 31,0

2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

4 2,13 0,48 1,66 0,81 27,3 3,00 5367 0,8 0,2 0,0 160 215 31,0

5 1,96 0,52 1,79 0,85 26,4 3,00 5229 0,8 0,2 0,0 170 230 31,0

6 2,03 0,43 1,69 0,80 26,8 3,00 5253 0,8 0,2 0,0 165 225 30,9

7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

R3 R7 R28

MÉDIA 2,02 0,50 1,71 0,81 25,9 34,8 #DIV/0! 3,00 5258 0,8 0,2 0,00 166 224 31,0

DESVIO 0,08 0,05 0,06 0,03 1,90 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 78,58 0,00 0,00 0,00 4,35 6,29 0,05

ABNT <6,5 < 5,0 < 4,5 > 12,0 > 23,0 > 40,0 < 8,0 < 5 > 60 < 720

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00
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(*) Amostra reanalisada
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