HPOLIMIX

CERTIFICADO DA QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 11 40 RS

2K mizu

AGLOMERANTE
GRANEL
mar/2024
Composicao Quimica Resisténcia a Compressao Finura Expansibilidade Pega Consist.
Dia [p.Fogo| Ri [ 503 | ©®° |o03Dias [ 07Dias | 28 Dias [ M3S3 | gjaine | #325 | #200 Quente inicio | Fim | Normal
Livre Espec.
(%) (%) (%) (%) MPa MPa Mpa | (giem®) | (m%Kg) | (%) (%) (mm) (min) | (min) (%)
1 19 | 055 | 1,70 077 23,1 32,2 3,00 5182 08 02 00 168 225 31,0
4 2,13 0,48 1,66 0,81 273 34,1 3,00 5367 08 0,2 0,0 160 215 31,0
5 19 | 052 | 179 0,385 26,4 35,6 3,00 5229 08 02 00 170 230 31,0
6 2,03 043 1,69 0,80 26,8 35,7 3,00 5253 08 0,2 0,0 165 225 30,9
7 201 | 053 | 171 0,82 24,8 34,3 3,00 5087 08 02 00 168 230 30,9
8 . - ; :
9
10
14 1,98 0,52 1,69 0,85 224 3,00 5087 08 0,2 0,0 166 243 30,9
15 3,00 5182 038 0,2 0,0 165 240 30,7
16 3,00 5322 08 02 00 163 233 30,5
18 3,00 5458 038 02 00 164 239 30,2
19 3,00 038 0,2 0,0 165 241 30,2
20 3,00 08 02 00 163 235 303
21 3,00 08 02 0,0 167 247 302
22 3,00 038 0,2 0,0 168 248 30,2
2
25
26
27
28
29
30
31
Controle Estatistico
R3 R7 R28
MEDIA 2,01 0,51 1,71 0,82 25,1 34,4 #DIV/0! 3,00 5241 0,8 0,2 0,00 166 235 30,6
DESVIO | 0,07 0,04 0,04 0,03 2,04 1,42 #DIV/0! 0,00 124,60 0,00 0,00 0,00 2,70 9,60 0,35
ABNT | <65 | <50 | <45 >120 | 2230 | >400 <80 <5 >60 | <720
(*) Amostra reanalisada
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