janeiro CP 111-40-RS

FQ 132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
jan/24
Composigdo Quimica Resisténcia a Compressdo Finura Expansibilidade Pega Consistencia
Dia P'S::° SRSI,D :3”5 a0 Livre "’:1';"305 fz';';s ?::’:s Es':z;sf::a Blaine #325 g‘:’ Quente "2"2:‘ :'7';'0 Normal
% % % % MPa MPa MPa glem® /g % % mm min min %

01/01/24
02/01/24 512 1,90 1,51 0,50 22,1 335 48,5 2,98 4260 13 0,2 0,0 190 220 314
03/01/24 4,80 1,70 1,41 0,53 22,0 33,7 49,1 2,98 4216 17 02 0,0 200 240 314
04/01/24 4,77 1,90 1,58 0,56 22,3 36,1 49,1 2,98 4310 18 04 0,0 220 250 314
05/01/24 4,89 1,90 1,68 0,67 231 34,2 49,8 2,98 4536 15 02 0,0 210 250 314
06/01/24 4,74 1,70 1,54 0,46 22,4 33,7 48,9 2,98 4183 14 0,2 0,0 210 250 314
07/01/24
08/01/24 5,44 1,70 1,58 0,42 23,2 351 48,9 2,98 4370 1,0 0,2 0,0 220 260 316
09/01/24 4,80 2,20 154 0,41 228 35,5 49,7 2,98 4286 038 02 0,0 200 240 316
10/01/24 4,83 2,30 1,54 0,46 22,5 36,3 49,0 2,98 4260 09 0.2 0,0 210 235 31,6
11/01/24 4,54 1,70 1,61 0,52 226 36,3 49,0 2,98 4200 12 02 0,0 220 260 316
12/01/24 4,67 1,90 1,58 0,45 23,1 333 50,6 2,98 4250 09 0,2 0,0 220 250 316
13/01/24 4,73 2,00 1,54 0,49 22,7 36,5 51,9 2,98 4195 09 0,2 0,0 220 250 316
14/01/24

15/01/24 5,25 1,60 1,34 0,52 23,7 36,4 48,9 2,98 4250 09 0.2 0,0 225 255 31,6
16/01/24 5,07 1,60 1,68 0,48 23,0 36,2 51,1 2,98 4120 038 03 0,0 210 250 316
17/01/24 524 2,10 1,37 0,53 22,1 36,1 51,1 2,98 4410 1,0 0,2 0,0 210 255 316
18/01/24 4,96 1,90 1,68 0,49 22,1 36,1 4838 2,98 4310 07 0.2 0,0 200 240 31,6
19/01/24 4,91 2,00 154 0,51 22,0 35,5 49,6 2,98 4170 09 02 0,0 180 240 316
20/01/24 521 2,40 1,68 0,59 22,2 358 48,1 2,98 4230 0,7 0,2 0,0 180 240 316
21/01/24
22/01/24 5,59 1,70 1,44 0,73 22,8 34,2 49,5 2,98 4410 1,0 0,2 0,0 190 240 31,6
23/01/24 4,88 1,70 1,54 0,62 22,5 35,2 49,7 2,98 4390 0,8 0,2 0,0 190 250 31,0
24/01/24 4,44 2,10 1,54 0,83 22,3 37,3 50,4 2,98 4202 1,1 0,2 0,0 195 245 31,0
25/01/24 4,24 1,80 141 0,74 23,1 37,3 50,4 2,98 4390 11 0,2 0,0 190 240 31,0
26/01/24 4,30 1,70 151 0,86 237 36,2 49,7 2,98 4365 038 01 0,0 190 240 31,0
27/01/24 4,13 1,50 1,58 0,71 22,4 36,0 49,2 2,98 4311 1,0 0,2 0,0 200 250 31,0
28/01/24
29/01/24 4,07 1,80 1,58 0,64 23,5 34,6 49,9 2,98 4268 0,8 03 0,0 200 240 31,0
30/01/24 4,8 1,80 154 0,78 23 36,1 488 2,98 4418 038 03 0,0 200 250 31,0
31/01/24 4,50 1,70 161 0,73 23,0 35,7 48,7 2,98 4549 0,8 0,2 0,0 200 240 31,0

R3 R7 R28
MEDIA 4,78 1,86 1,54 059 27 35,5 49,6 30 4.302 1,0 02 0,0 203 245 314
DESVIO 0,40 022 0,09 013 05 11 09 00 109 03 01 0,0 13 9 03
NER <65 <50 <45 212,0 223,0 2400 <80 <50 260 <720
16697:2017 .
COMPARATIVO ABNT X MIZU
355
mABNT  mMIZU

R3

R7 R28

anMoé 5. Soup

Responsavel Técnico

Richard de Siqueira Souza
CRQ IV 04498092 4° Regido
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fevereiro CP ll-40-RS

FQ132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
fev/24
Composigdo Quimica Resisténcia a Compressdo Finura Expansibilidade Pega Consistencia
Dia "'S:jf P R;’D :‘:"5 a0 Livre D:ID;;S "::;r Z:::;s Es':::,sfla Blaine #325 :i‘,’g Quente ":;:;’ :-i/';o Normal
% % % % MPa MPa MPa glem® cm?/g % % mm min min %
01/02/24 4,08 1,70 158 078 23,0 36,2 87 2,98 4218 08 02 00 210 240 310
02/02/24 452 1,70 137 0,64 2,0 347 485 2,08 4186 13 01 00 200 25 31,0
03/02/24 461 1,80 165 074 25 357 491 2,98 4358 12 03 00 200 25 310
04/02/24
05/02/24 4,02 1,80 147 0,74 21 338 51,2 2,98 4195 13 02 00 200 250 310
06/02/24 3,61 1,80 168 077 23 347 50,4 2,08 4186 10 02 00 200 240 31,0
07/02/24 391 1,80 158 073 25 330 85 2,98 4144 11 02 00 200 240 310
08/02/24 4,02 1,70 147 0,61 25 330 485 2,96 272 09 02 00 185 230 31,0
09/02/24 425 2,20 175 0,50 2,7 354 51,7 2,96 4288 11 02 00 190 250 310
10/02/24 342 2,20 141 0,60 2,2 363 50,9 2,96 4144 06 02 00 190 230 31,0
11/02/24
12/02/24 3,35 2,10 158 0,41 23,1 375 50,0 2,96 4124 09 02 00 200 250 31,0
13/02/24 3,77 1,70 154 0,56 21 364 491 2,96 4249 08 02 00 190 220 31,0
14/02/24 341 2,00 161 0,57 2,7 354 2,96 4274 05 03 00 190 220 310
15/02/24 277 1,70 141 0,50 2,7 354 2,96 4224 06 03 00 190 240 31,0
16/02/24 3,26 1,70 1,30 0,47 21 352 2,96 4290 06 02 00 190 250 310
17/02/24 382 1,70 138 0,51 21,3 376 2,96 4090 07 02 00 190 230 31,0
18/02/24
19/02/24 3,30 1,80 147 0,49 21,9 359 2,96 4015 06 02 00 200 240 310
20/02/24 3,67 19 1,30 0,66 21,6 337 2,96 4115 08 02 00 190 230 31,0
21/02/24 3,77 1,90 1,41 0,56 220 339 2,96 4090 04 02 00 200 240 31,0
22/02/24 3,94 1,80 172 0,59 2,0 339 2,96 4125 07 01 00 200 240 31,0
23/02/24 3,69 1,60 158 0,58 24 335 2,96 4066 04 02 00 200 25 312
24/02/24 3,81 1,80 147 0,55 218 335 2,96 419 03 01 00 180 230 312
25/02/24
26/02/24 3,94 1,9 147 0,68 2,2 36,7 2,96 4100 05 03 00 180 240 312
27/02/24 371 1,70 1,30 0,64 21 332 2,96 4120 08 02 00 195 250 312
28/02/24 3,76 1,70 123 0,61 2,0 363 2,96 4160 04 02 00 190 250 31,0
20/02/24 414 1,80 158 0,67 23 36,3 2,96 4278 05 02 00 190 250 312
R3 R7 R28
MEDIA 3,78 182 149 061 2,2 351 49,7 30 4176 08 02 00 194 240 31,0
DESVIO 0,40 0,16 014 0,10 04 14 12 00 8 03 01 00 7 9 01
166::;‘017 <6,5 <5,0 <45 2120 2230 2400 <80 <50 260 <720
COMPARATIVO ABNT X MIZU
351
WABNT amizu

AL i ol e s

Responsavel Técnico

Richard de Siqueira Souza
CRQ IV 04498092 4° Regido
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margo CP I11-40-RS.

FQ 132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
mar/24
Composi¢do Quimica Resisténcia a Compressao Finura Expansibilidade Pega Consistencia
% % % % MPa MPa MPa glem® /g % % mm min min %
01/03/24 385 1,60 1,58 0,69 22,0 37,3 2,9 4130 038 01 0,0 200 250 31,2
02/03/24 3,58 1,70 1,27 0,58 2,4 376 2,96 4118 06 02 0,0 190 240 31,2
03/03/24
04/03/24 4,07 1,80 1,13 0,69 24,9 38,7 2,96 4120 04 02 0,0 190 240 31,2
05/03/24 394 1,50 1,23 0559 236 36,0 2,96 4190 06 01 0,0 200 240 31,2
06/03/24 3,64 1,80 1,06 0,60 22,0 2,96 4185 06 01 0,0 190 230 31,0
07/03/24 3,26 1,50 147 0,70 22,0 2,96 4190 03 01 0,0 190 230 30,6
08/03/24 2,96 1,80 1,51 0,52 2,96 4135 08 03 0,0 190 240 31,0
09/03/24 3,55 1,90 141 0,63 2,96 4120 06 02 0,0 190 230 31,0
10/03/24
11/03/24 3,47 1,50 144 0,63 2,96 4130 1,0 03 0,0 200 240 31,0
12/03/24 1,50 0,70 2,96 4218 0,0 190 230 31,0
13/03/24
14/03/24
15/03/24
16/03/24
17/03/24
18/03/24
19/03/24
20/03/24
21/03/24
22/03/24
23/03/24
24/03/24
25/03/24
26/03/24
27/03/24
28/03/24
29/03/24
30/03/24
31/03/24
R3 R7 R28
MEDIA 3,59 1,66 134 063 238 37,4 #DIV/O! 30 4.154 06 02 0,0 193 237 31,0
DESVIO 034 0,16 0,18 0,06 12 11 #DIV/O! 00 38 02 01 0,0 5 7 02
166;‘:;‘017 <6,5 <5,0 <45 212,0 223,0 240,0 <80 <50 260 <720
BMIzZy
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Responsavel Técnico

Richard de Siqueira Souza

CRQ IV 04498092 4° Regido
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