janeiro CP IlI-40-RS

FQ 132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
jan/24
Composigdo Quimica Resisténcia a Compressao Finura Expansibilidade Pega Consistencia
wo e | Lo aowe | S | e e | e | |0 e | 5| e
% % % % MPa MPa MPa glem® cm’/g % % mm min min %

01/01/24
02/01/24 512 1,90 1,51 0,50 22,1 33,5 48,5 2,98 4260 13 02 0,0 190 220 31,4
03/01/24 4,80 1,70 1,41 0,53 22,0 33,7 49,1 2,98 4216 1,7 0,2 0,0 200 240 31,4
04/01/24 4,77 1,90 1,58 0,56 22,3 36,1 49,1 2,98 4310 18 0,4 0,0 220 250 314
05/01/24 4,89 1,90 1,68 0,67 23,1 34,2 49,8 2,98 4536 1,5 02 0,0 210 250 31,4
06/01/24 4,74 1,70 1,54 0,46 22,4 33,7 48,9 2,98 4183 14 0,2 0,0 210 250 31,4
07/01/24
08/01/24 5,44 1,70 1,58 0,42 23,2 35,1 48,9 2,98 4370 1,0 02 0,0 220 260 31,6
09/01/24 4,80 2,20 1,54 0,41 22,8 35,5 49,7 2,98 4286 0,8 0,2 0,0 200 240 31,6
10/01/24 4,83 2,30 1,54 0,46 22,5 36,3 49,0 2,98 4260 09 0,2 0,0 210 235 31,6
11/01/24 4,554 1,70 1,61 0,52 22,6 36,3 49,0 2,98 4200 1,2 02 0,0 220 260 31,6
12/01/24 4,67 1,90 1,58 0,45 23,1 33,3 50,6 2,98 4250 0,9 0,2 0,0 220 250 31,6
13/01/24 4,73 2,00 1,54 0,49 22,7 36,5 51,9 2,98 4195 09 0,2 0,0 220 250 31,6
14/01/24
15/01/24 5,25 1,60 1,34 0,52 237 36,4 48,9 2,98 4250 09 02 0,0 225 255 31,6
16/01/24 5,07 1,60 1,68 0,48 23,0 36,2 51,1 2,98 4120 0,8 03 0,0 210 250 31,6
17/01/24 5,24 2,10 1,37 0,53 22,1 36,1 51,1 2,98 4410 1,0 02 0,0 210 255 316
18/01/24 4,96 1,90 1,68 0,49 22,1 36,1 48,8 2,98 4310 07 02 0,0 200 240 31,6
19/01/24 4,91 2,00 1,54 0,51 22,0 35,5 49,6 2,98 4170 09 0,2 0,0 180 240 316
20/01/24 5,21 2,40 1,68 0,59 22,2 35,8 48,1 2,98 4230 0,7 02 0,0 180 240 316
21/01/24

22/01/24 5,59 1,70 1,44 0,73 22,8 34,2 49,5 2,98 4410 1,0 0,2 0,0 190 240 316
23/01/24 4,88 1,70 1,54 0,62 22,5 35,2 49,7 2,98 4390 0,38 02 0,0 190 250 31,0
24/01/24 4,44 2,10 1,54 0,83 22,3 373 50,4 2,98 4202 1,1 02 0,0 195 245 31,0
25/01/24 4,24 1,80 1,41 0,74 231 37,3 50,4 2,98 4390 11 0,2 0,0 190 240 31,0
26/01/24 4,30 1,70 1,51 0,86 23,7 36,2 49,7 2,98 4365 0,8 0,1 0,0 190 240 31,0
27/01/24 4,13 1,50 1,58 0,71 22,4 36,0 49,2 2,98 4311 1,0 02 0,0 200 250 31,0
28/01/24

29/01/24 4,07 1,80 1,58 0,64 23,5 34,6 49,9 2,98 4268 0,8 0,3 0,0 200 240 31,0
30/01/24 4,28 1,80 1,54 0,78 22,3 36,1 48,38 2,98 4418 038 03 0,0 200 250 31,0
31/01/24 4,50 1,70 1,61 0,73 23,0 35,7 48,7 2,98 4549 0,8 0,2 0,0 200 240 31,0

R3 R7 R28

MEDIA 4,78 1,86 1,54 0,59 22,7 35,5 49,6 3,0 4302 1,0 0,2 0,0 203 245 31,4

DESVIO 0,40 0,22 0,09 0,13 0,5 1,1 0,9 0,0 109 03 0,1 0,0 13 9 03
NER <6,5 <5,0 <4,5 2120 223,00 240,0 <8,0 <5,0 260 <720
16697:2017 =
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fevereiro CP I1l-40-RS

FQ 132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
fev/24
Composigo Quimica Resisténcia a Compressio Finura Expansibilidade Pega Consistencia
pia Tan | <50 | ems | cowe | D00 | TRe | Tiow | cweana | Bene | s | G50 | weme | U | Sk | tema
% % % % MPa MPa MPa glem® cm?/g % % mm min min %
01/02/24 4,08 1,70 1,54 0,78 230 36,2 487 2,98 4218 038 02 0,0 210 240 31,0
02/02/24 452 1,70 1,37 0,64 220 347 485 2,98 4186 13 01 0,0 200 245 31,0
03/02/24 461 1,80 1,65 0,74 25 35,7 49,1 2,98 4358 12 03 0,0 200 245 31,0
04/02/24
05/02/24 2,02 1,80 1,47 0,74 21 338 512 2,98 4195 13 02 0,0 200 250 31,0
06/02/24 3,61 1,80 1,68 0,77 23 347 50,4 2,98 4186 1,0 02 0,0 200 240 31,0
07/02/24 3,91 1,80 1,54 0,73 25 330 85 2,98 4124 11 02 0,0 200 240 31,0
08/02/24 2,02 1,70 1,47 0,61 25 330 485 2,96 4172 09 02 0,0 185 230 31,0
09/02/24 425 2,20 175 0,50 2,7 354 51,7 2,96 4288 11 02 0,0 190 250 31,0
10/02/24 3,42 2,20 1,41 0,60 222 363 50,9 2,96 4124 06 02 0,0 190 230 31,0
11/02/24
12/02/24 3,35 2,10 1,58 041 23,1 375 50,0 2,96 4124 09 02 0,0 200 250 31,0
13/02/24 3,77 1,70 1,54 0,56 2,1 364 49,1 2,96 4249 038 02 0,0 190 220 31,0
14/02/24 3,41 2,00 1,61 0,57 22,7 354 48,1 2,96 4274 05 03 0,0 190 220 31,0
15/02/24 2,77 1,70 1,41 0,50 22,7 354 48,1 2,96 4224 06 03 0,0 190 240 31,0
16/02/24 3,26 1,70 1,30 0,47 2,1 352 49,4 2,96 4290 06 02 0,0 190 250 31,0
17/02/24 3,82 1,70 1,38 0,51 213 376 483 2,96 4090 07 02 0,0 190 230 31,0
18/02/24
19/02/24 3,30 1,80 1,47 0,49 219 359 49,4 2,96 4015 06 02 0,0 200 240 31,0
20/02/24 3,67 1,90 1,30 0,66 216 337 488 2,96 4115 038 02 0,0 190 230 31,0
21/02/24 3,77 1,90 1,41 0,56 220 339 503 2,96 4090 04 02 0,0 200 240 31,0
22/02/24 3,94 1,80 1,72 0,59 220 339 503 2,96 4125 07 01 0,0 200 240 31,0
23/02/24 3,69 1,60 1,58 0,58 24 335 19,4 2,96 4066 04 02 0,0 200 245 312
24/02/24 3,81 1,80 1,47 0,55 21,8 335 483 2,96 4190 03 01 0,0 180 230 31,2
25/02/24
26/02/24 3,94 1,90 1,47 0,68 2,2 367 50,0 2,96 4100 05 03 0,0 180 240 31,2
27/02/24 3,71 1,70 1,30 0,64 2,1 332 2,96 4120 038 02 0,0 195 250 31,2
28/02/24 3,76 1,70 1,23 0,61 220 36,3 2,9 4160 04 02 0,0 190 250 31,0
29/02/24 414 1,80 1,58 0,67 23 363 2,96 4278 05 02 0,0 190 250 31,2
R3 R7 R28
MEDIA 3,78 1,82 1,49 061 222 35,1 49,4 3,0 4176 038 02 0,0 194 240 31,0
DESVIO 0,40 0,16 0,14 0,10 04 14 11 00 82 03 01 0,0 7 9 01
1“;'2:017 <6,5 <5,0 <45 2120 2230 >40,0 <8,0 <5,0 >60 <720
COMPARATIVO ABNT X MIZU
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margo CP I11-40-RS.

FQ 132
CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 111 40 RS
mar/24
Composigdo Quimica Resisténcia a Compressao Finura Expansibilidade Pega Consistencia
wo [ Lo |2 [eowe | o [ | mme | e [ [ [ [ e [ ||
% % % % MPa MPa MPa glem® cm’/g % % mm min min %
01/03/24 3,85 1,60 1,58 0,69 22,0 37,3 2,96 4130 0,8 0,1 0,0 200 250 31,2
02/03/24 3,58 1,70 1,27 0,58 22,4 37,6 2,96 4118 0,6 0,2 0,0 190 240 31,2
03/03/24
04/03/24 4,07 1,80 1,13 0,69 24,9 356 2,96 4120 04 0,2 0,0 190 240 31,2
05/03/24 3,94 1,50 1,23 0,59 23,6 36,0 2,96 4190 0,6 0,1 0,0 200 240 31,2
06/03/24 3,64 1,80 1,06 0,60 22,0 33,9 2,96 4185 0,6 0,1 0,0 190 230 31,0
07/03/24 3,26 1,50 1,47 0,70 22,0 33,9 2,96 4190 03 0,1 0,0 190 230 30,6
08/03/24 2,96 1,80 1,51 0,52 221 35,9 2,96 4135 08 03 0,0 190 240 31,0
09/03/24 3,55 1,90 1,41 0,63 22,0 36,0 2,96 4120 0,6 0,2 0,0 190 230 31,0
10/03/24
11/03/24 3,47 1,50 1,44 0,63 222 34,4 2,96 4130 1,0 03 0,0 200 240 31,0
12/03/24 4,12 1,50 1,58 0,70 234 33,9 2,96 4218 0,8 0,2 0,0 190 230 31,0
13/03/24 3,27 1,70 1,51 0,65 24,5 335 2,96 4220 0,6 0,2 0,0 200 240 31,0
14/03/24 3,46 1,70 1,47 0,68 24,5 335 2,96 4277 0,6 0,2 0,0 200 240 31,0
15/03/24 3,35 1,40 1,58 0,69 23,7 36,8 2,96 4306 0,8 0,2 0,0 195 245 31,0
16/03/24 3,52 1,80 1,47 0,66 23,4 35,2 2,96 4158 0,7 03 0,0 185 225 31,0
17/03/24
18/03/24 3,52 1,40 1,51 0,63 23,4 2,96 4230 0,6 03 0,0 195 230 31,0
19/03/24 3,42 1,40 1,41 0,60 22,2 2,96 4137 0,8 0,2 0,0 190 220 31,0
20/03/24 3,35 1,60 1,34 0,55 22,8 2,96 4230 08 0,2 0,0 200 240 31,0
21/03/24 2,72 1,50 1,23 0,63 22,8 2,96 4277 0,9 0,2 0,0 200 240 31,0
22/03/24 3,67 1,80 1,44 0,58 2,96 4303 1,0 0,3 0,0 190 230 31,0
23/03/24 3,41 1,40 1,61 0,57 2,96 4145 0,9 0,2 0,0 195 240 31,0
24/03/24 1,40 0,59 2,96 4273 1,0 0,2 0,0 180 225 31,0
25/03/24
26/03/24
27/03/24
28/03/24
29/03/24
30/03/24
31/03/24
R3 R7 R28
MEDIA 3,51 1,60 1,41 0,63 23,0 353 #DIV/0! 3,0 4.195 0,7 0,2 0,0 193 235 31,0
DESVIO 0,34 0,17 0,16 0,05 1,0 1,4 #DIV/0! 0,0 65 0,2 0,1 0,0 6 8 0,1
1“9"_:;‘017 <65 5,0 45 212,0 223,0 240,0 <80 <50 260 <720
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