HPOLIMIX

CERTIFICADO DA QUALIDADE
ENSAIOS QUIMICOS E FiSICOS DO CIMENTO CP 11 40 RS

sK mizu

AGLOMERANTE
GRANEL
mai/2024
Composicao Quimica Resisténcia a Compressao Finura Expansibilidade Pega Consist.
Dia [p.Fogo| Ri [ 503 | ©®° |o03Dias [ 07Dias | 28 Dias [ M3S3 | gjaine | #325 | #200 Quente inicio | Fim | Normal
Livre Espec.
(%) (%) (%) (%) MPa MPa Mpa | (giem®) | (m?Kg) | (%) (%) (mm) (min) | (min) (%)
2 236 | 036 | 162 074 28 335 3,01 5345 08 02 00 178 190 304
3 19 | 027 | 158 071 22,0 3,00 5135 08 02 00 170 185 304
4
6 173 | 028 | 173 0,82 2,4 3,01 5367 038 02 00 175 213 30,2
7 159 | 031 | 169 0,384 26 3,01 5111 08 02 00 178 228 304
8 165 | 033 | 166 0,69 239 3,01 5299 038 02 00 165 218 30,1
9 177 | 038 | 180 073 24,2 3,01 5322 08 02 00 162 222 30,1
10 232 3,01 5345 08 02 00 170 225 30,2
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Controle Estatistico
R3 R7 R28
MEDIA 1,85 0,32 1,68 0,76 233 33,5 #DIV/0! 3,01 5275 0,8 0,2 0,00 171 212 30,3
DESVIO | 0,29 0,04 0,08 0,06 0,90 #DIVIO! | #DIV/O! 0,00 106,10 0,00 0,00 0,00 6,23 17,19 0,13
ABNT | <65 | <50 | <45 >120 | 2230 | >400 <80 <5 >60 | <720
(*) Amostra reanalisada
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Lider de Fébrica

Rogério Americano Alves
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Responsével Técnica

Jessika Mouta Guimaraes
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