
CPIV-40 DEZEMBRO

Consist.

P. Fogo

≤ 6,5

SO3

≤  4,5

1 Dia 03 Dias

≥ 12,0

07 Dias

≥ 23,0

28 Dias

≥ 40,0

Massa 

Espec.

Blaine

-

# 325

-

# 200

≤ 8,0

Inicio

≥ 60

Fim

≤ 600
Normal

% % MPa MPa MPa MPa g/cm3 cm2/g % % min min %

03/12/2025 3,93 2,98 17,4 34,5 38,1 48,7 2,87 4630 1,7 0,3 220 280 34,1 

05/12/2025 3,94 2,93 16,2 37,0 42,5 54,1 2,87 4580 1,7 0,3 220 265 34,4 

04/02/2026 3,18 2,78 20,9 - 41,4 50,2 2,87 4780 1,6 0,3 230 280 35,2 

05/02/2026 3,20 3,02 20,6 36,2 42,2 50,4 2,87 4750 2,0 0,5 220 260 34,2 

08/02/2026 2,64 2,71 21,0 36,2 40,8 - 2,87 4540 3,0 0,9 215 260 34,0 

17/12/2025 2,68 2,92 17,5 37,5 40,6 48,1 2,87 4780 2,2 0,6 205 255 34,6 

20/12/2025 3,10 3,05 21,0 33,2 40,6 51,6 2,87 4620 2,6 0,7 210 245 34,5 

26/12/2025 2,94 2,94 19,9 35,2 42,6 48,8 2,87 4680 2,1 0,6 185 235 33,4 

30/12/2025 3,55 2,86 20,3 36,2 43,4 52,4 2,96 4920 2,1 0,4 170 210 33,0 

31/12/2025 3,56 2,78 19,8 - 42,7 51,7 2,96 4660 2,2 0,4 195 250 33,0 

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 3,27 2,90 19,5 35,8 41,5 50,68 2,89 4.694 2,11 0,49 207 254 34,04

DESVIO 0,46 0,11 1,7 1,4 1,5 1,99 0,04 114 0,42 0,21 19 21 0,72

 NBR 

16697:2018
≤6,5 ≤4,5 - ≥ 12,0 ≥ 23,0 ≥ 40,0 - - - ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 600 -

R1 R3 R7
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CPIV-40 JANEIRO

Consist.

P. Fogo

≤ 6,5

SO3

≤  4,5

1 Dia 03 Dias

≥ 12,0

07 Dias

≥ 23,0

28 Dias

≥ 40,0

Massa 

Espec.

Blaine

-

# 325

-

# 200

≤ 8,0

Inicio

≥ 60

Fim

≤ 600
Normal

% % MPa MPa MPa MPa g/cm3 cm2/g % % min min %

05/01/2026 2,74 2,94 18,7 34,5 38,1 50,9 2,96 4710 2,2 0,4 180 250 35,0 

06/01/2026 2,72 2,76 18,8 37,0 37,2 49,6 2,96 4690 1,6 0,3 215 250 34,5 

07/01/2026 3,03 2,78 20,9 - 42,3 52,5 2,96 4780 1,6 0,3 210 240 33,2 

10/01/2026 2,54 3,02 20,6 36,2 40,9 50,4 2,96 4750 2,0 0,5 240 285 35,1 

12/01/2026 2,09 2,71 18,5 31,3 39,3 47,0 2,96 4540 3,0 0,9 230 280 33,8 

13/01/2026 2,39 2,82 17,7 32,5 38,7 52,3 2,96 4790 1,9 0,3 170 230 33,2 

14/01/2026 2,22 2,82 18,2 - 39,9 49,3 2,96 4610 2,4 0,5 220 260 34,4 

18/01/2026 2,65 2,82 19,2 33,4 38,6 49,9 2,96 4510 2,5 0,5 205 260 34,1 

19/01/2026 3,09 3,14 20,3 34,7 39,9 52,6 2,96 4370 2,6 0,5 200 240 34,8 

20/01/2026 2,30 2,63 19,2 31,7 36,1 2,96 4500 2,8 0,6 220 270 32,6 

21/01/2026 2,73 2,90 21,3 - 40,9 2,96 4650 2,3 0,4 210 250 35,3 

23/01/2026 3,17 2,80 20,2 31,9 38,6 2,96 4940 1,8 0,3 210 260 34,0 

25/01/2026 3,25 2,67 17,2 32,6 38,1 2,96 4490 2,6 0,4 

28/01/2026 2,43 2,53 20,5 - 37,4 2,96 4590 2,3 0,6 210 270 33,6 

29/01/2026 2,76 2,91 21,1 33,7 39,2 2,96 4690 1,7 0,3 195 260 34,7 

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 2,67 2,82 19,5 33,6 39,0 50,50 2,96 4.641 2,22 0,45 208 258 34,16

DESVIO 0,35 0,15 1,3 1,9 1,6 1,83 0,00 146 0,43 0,17 18 16 0,81

 NBR 

16697:2018
≤6,5 ≤4,5 - ≥ 12,0 ≥ 23,0 ≥ 40,0 - - - ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 600 -

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Dia

Composição Química Resistência a Compressão Finura Pega
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CPIV-40 FEVEREIRO

Consist.

P. Fogo

≤ 6,5

SO3

≤  4,5

1 Dia 03 Dias

≥ 12,0

07 Dias

≥ 23,0

28 Dias

≥ 40,0

Massa 

Espec.

Blaine

-

# 325

-

# 200

≤ 8,0

Inicio

≥ 60

Fim

≤ 600
Normal

% % MPa MPa MPa MPa g/cm3 cm2/g % % min min %

01/02/2026 2,95 2,74 20,9 36,0 38,1 2,96 4620 1,7 0,3 210 250 33,6 

02/02/2026 3,40 2,66 22,6 37,0 41,9 2,96 4700 1,6 0,3 185 240 33,1 

04/02/2026 3,18 2,78 20,9 - 42,0 2,96 4780 1,6 0,3 185 230 33,2 

05/02/2026 3,20 3,02 20,6 36,2 37,4 2,96 4750 2,0 0,5 

08/02/2026 2,98 2,71 20,5 35,0 40,7 2,96 4540 3,0 0,9 

09/02/2026 1,73 2,26 18,8 35,4 39,2 2,96 4440 2,4 0,8 

11/02/2026 2,63 2,25 19,7 - 2,96 4280 2,4 0,8 

12/02/2026 2,82 17,9 2,96 4660 2,2 0,4 

R1 R3 R7 R28

MÉDIA 2,87 2,65 20,2 35,9 39,9 #DIV/0! 2,96 4.596 2,09 0,54 193 240 33,30

DESVIO 0,56 0,27 1,4 0,8 2,0 #DIV/0! 0,00 169 0,48 0,26 14 10 0,26

 NBR 

16697:2018
≤6,5 ≤4,5 - ≥ 12,0 ≥ 23,0 ≥ 40,0 - - - ≤ 8,0 ≥ 60 ≤ 600 -

R1 R3 R7

11,00 24,00 34,00

Dia

Composição Química Resistência a Compressão Finura Pega
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